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①“更改”：
a. 5.1.3条基本性能_表3_耐磨性能_测试方法中更改：
“GB/T  9867(方法等同ISO 4649)”更改为“GB/T  9867(采用方法A、垂直负荷（5±0.1N），方法等同ISO 4649)”。
b. 6.9条耐磨性能的测定中更改：
“耐磨性能的测定按照GB/T 9867规定的方法进行”更改为“耐磨性能的测定按照GB/T 9867(采用方法A、垂直负荷（5±0.1N）进行”。




















